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1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили 
для цапф мукомольных валков, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры, предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в 
таблице.
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Р а з м е р ы ,  мм

Номер L Li ^ 2 h 2-4 2 - 5

профиля Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Номин. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.

1 518
±5

688
±5

595 2404 255
+ 15

340
+ 15

2 508 878 685 2764 250 435

Р а з м е р ы ,  мм
П родолж ение

Номер d, <h Припуск на Число Масса одного
профиля Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. резку Д периодов п периода, кг

1 104 + 1,0 90 + 1,0 8 4 34,78

2 104 -1 ,5 90 -1 ,5 8 4 39,20

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

П ереиздание.
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